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宜昌中泰化工有限公司.

宜昌聂家河工业园

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 硫酸钡（NB70）.

SGS工作编号 :. SP17-020758 - SH .

样品接收日期 :. 2017年06月12日.

2017年06月12日 - 2017年06月16日.测试周期 :.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

测试结果概要 ：.

测试要求. 结论.

符合.美国加州法案65- 铅含量.

Marry Ma马广媛.

批准签署人. . .
.

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.



测试报告. No. SHAEC1712220901  日期: 2017年06月16日. 第2页,共3页.

测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. SHA17-122209.001 白色粉末.

备注：

      (1) 1 mg/kg = 0.0001%
      (2) MDL = 方法检测限

      (3) ND = 未检出 ( < MDL )

      (4) "-" = 未规定

美国加州法案65- 铅含量.

测试方法 :. 参照CPSC测试方法:CPSC-CH-E1002-08.1.采用AAS进行分析..

MDL测试项目. 限值. 单位. 001.

ND.20.mg/kg.100.铅 (Pb).

符合.结论.

备注 :.

(1) 限值引用于Superior Court of the State of California Case No CIV 1003366 和County of San Francisco 

Superior Court, Case No CGC-10-505118 的要求.

(2) 报告中引用的限值源于加州65法案相关的特定和解协议，其涉及的产品与此测试产品最接近。报告中的
测试结果并不表示用户接触此化学物质的实际暴露量。
和解协议中未指名的生产商或零售商不受此案例约束，且可选择以清晰告知消费者潜在暴露风险的方式符

合加州65法案。.
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样品照片:.

SHAEC1712220901

SHA17-122209.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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